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Практически любое ювелирное украшение представляет собой сплав из серебра меди и
золота. Соотношение этих металлов в сплаве говорит об уровне его качества. Золото
или Aurum, что в переводе означает желтый металл, представляет собой первый
металл, с которым познакомился человек, еще за пять тысяч лет до нашей эры.       На
перовых порах, золото использовали только для изготовления украшений, а со временем
оно стало средством накопления и сбережения. Согласно закону Российской
Федерации о правилах апробирования и клеймения изделий, изготовленных из
драгоценных металлов, были введены следующие пробы: 375, 500, 585, 750, 958, 999. 

  

Золотой сплав 385 пробы содержит только 37,5% чистого золота, а 72,5% - это серебро,
медь, никель, цинк и так далее. Подобные сплавы называют сплавами, содержащими
золото, они быстро тускнеют на воздухе. Цветовая гамма может варьироваться от
желтого до красного. 

  

Сплавы 500-ой пробы содержат 50% чистейшего золота. Присутствие серебра в разном
количестве определят его цвет, который может меняться от красного до зеленоватого.
Сплавы 500-ой пробы не используются в производстве ювелирных изделий. 

  

Сплав 585 пробы содержит 58,5% чистого золота, остальные 41,5% приходятся на
никель, медь, серебро, цинк и так далее. Сплавы 585 пробы отличаются высоким
уровнем твердости, хорошо куются и на воздухе не тускнеют. Данный сплав
используется при производстве золотых украшений и разнообразных изделий из золота.

  

Сплав 750 пробы содержит 75% процентов чистого золота. Эти сплавы очень твердые,
они хорошо обрабатываются и полируются. Цветовая гамма может изменяться от
насыщенного зеленого и до всех оттенков красного цвета. 

  

Сплав 958 пробы содержит 95,8% чистого золота. Это сплав отличается мягкостью и
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невосприимчивостью к воздействию коррозии. Сплавы 958 пробы плохо полируются. Из
золота 958 пробы изготавливают обручальные кольца и кулоны. 

  

Золото 999 пробы содержит практически 100% золота, его еще называют червонным
злотом. Золото 999 пробы очень мягкое, легко меняет форму, из-за этого его не
применяют при производстве ювелирных украшений. Ранее, из этого золота
изготавливали обручальные кольца, которое были достаточно толстыми, и вес доходил
до восьми граммов. 

  

Очень редко встречается золото 250 и 333 пробы. Это золото очень низкопробное, и как
правило, его применяют для изготовления недорогих украшений, рассчитанных на
массовый спрос. Сплавы из золота могут быть не только упомянутых ранее желтого,
зеленого, красного цвета, а и голубого, белого, фиолетового, розового и черного
цветов. 

  

Белое золото представляет собой сплав из чистейшего золота с палладием, никелем или
платиной. Розовое золото и красное золото получают при добавлении меди. В
зависимости от количества меди, сплав золота принимает разные цветовые оттенки. 

  

Золото голубого, фиолетового и черного цвета получается в результате
интерметаллического соединения. К примеру, соединение золота с рубидием имеет
темно-зеленую окраску, и называется черным золотом. Соединение золота с индием
имеет голубой цвет, а соединение золота с алюминием фиолетового цвета получило
название фиолетового золота. Все вышеперечисленные соединения очень непрочные. 

  

Государственное пробирное клеймо – это клеймо, которое ставится государственной
инспекцией пробирного надзора на изделиях, изготовленных из драгоценных металлов.
Это клеймо говорит о том, что изделие прошло проверку, и в действительности имеет
пробу, которая указана на нем. На сегодняшний день клеймо представляет собой
женскую голову в кокошнике, которая изображена в профиль, и цифры, которые
показывают содержание чистого золота в данном сплаве. 

  

Именник представляет собой печать компании-производителя изделия из драгоценного
металла. Именник должны ставит на свои изделия все компании, которые производят
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изделия и драгоценных металлов. При нанесении именника пользуются следующими
правилами: на кольцо именник наносится на внутреннюю поверхность обода, на брошки,
цепочки и серьги именник ставится на замок, на кулонах и подвесках именник ставится
на внешнюю сторону ушка.
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